
LABORATORIO # 4 
DETERMINACIÓN DE 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y 
PROPIEDADES MECÁNICAS EN 

CILINDROS DE YESO 

 

 

 

(MATERIAL ODONTOLÓGICO FRÁGIL) 



OBJETIVOS DEL LABORATORIO 

OBJETIVOS GENERALES 

ÅDeterminar las características físicas de las 
muestras de ensayo elaboradas con yeso para 
uso odontológico en el laboratorio # 3 

 

ÅDeterminar las propiedades mecánicas de las 
muestras de ensayo elaboradas con yeso para 
uso odontológico en el laboratorio # 3 

 



OBJETIVOS DEL LABORATORIO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ÅMedir la masa del cilindro 

ÅCalcular el volumen del cilindro 

ÅCalcular el área lateral del cilindro 

ÅDeterminar la densidad del cilindro 

Todo lo anterior para el cilindro hecho con yeso 
para uso odontológico elaborado en la 
práctica de laboratorio # 3 

 



OBJETIVOS DEL LABORATORIO 

ÅTrazar una curva esfuerzo-deformación, que 
muestre los puntos importantes del 
comportamiento del yeso como un material 
odontológico frágil 

ÅDeterminar experimentalmente la resistencia 
a compresión del cilindro MPA, hecho con 
yeso para uso odontológico elaborado en la 
práctica de laboratorio # 3 



OBJETIVOS DEL LABORATORIO 

ÅAnalizar la forma y tipo de falla producida 
luego de la ruptura por aplicación de 
esfuerzos de compresión en el cilindro de yeso 



EQUIPO E INSTRUMENTOS 
NECESARIOS 

ÅBata blanca en condiciones indicadas 

ÅCuchilla gruesa para retirar el cartón del yeso 

ÅCalibrador de Vernier para medición de 
diámetro y altura del cilindro (proporcionado en 
el laboratorio) graduado en ± 0.1 mm 

ÅRegla graduada para la elaboración de la gráfica 
solicitada en el reporte de laboratorio 

ÅCalculadora 

 

 



ÅBalanza electrónica con ± 1g de incerteza 
(proporcionada en el laboratorio) 

ÅLentes para la observación de la ruptura del 
cilindro (proporcionados en el laboratorio) 

ÅMaquina hidráulica de compresión de 10 
toneladas 

ÅManómetro de glicerina graduado ± 50 P.S.I. 

ÅTabla de factores de conversión proporcionada 
en el curso. 

ÅINSTRUCTIVO DE LABORATORIO PARA 
REPORTAR DE FORMA INDIVIDUAL 







DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

METODOLOGÍA PARA DETERMINACIÓN DE 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

ÅRetirar el cartón del cilindro de yeso 

ÅMedir el diámetro del cilindro 

ÅMedir la altura del cilindro 

ÅCalcular el área lateral del cilindro 

ÅCalcular el volumen del cilindro 

ÅCalcular la densidad del cilindro  

 



DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

ÅUna vez medido y pesado el cilindro se procede a 
ensayarlo en la máquina hidráulica de 
compresión de la siguiente forma: 

ÅUn estudiante sostiene el cilindro mientras se 
ensaya y esta pendiente de las microfracturas o 
desprendimientos del área lateral del cilindro 

ÅUn estudiante lee los puntos de carga en el 
manómetro de glicerina 

ÅUn estudiante anota los datos producto del 
ensayo 



DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

ÅCon los datos del ensayo, elaborar la siguiente gráfica 
(COLOCAR NOMBRE) : 



DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

ÅEl esfuerzo de compresión se lee 
directamente en el manómetro que está 
graduado en P.S.I., lo importante es que 
cuente con su tabla de conversiones para 
reportar cada punto de la grafica, así 
como la resistencia máxima en unidades 
del Sistema Internacional. 



DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

ÅPara el análisis de la 
forma y tipo de falla 
utilizo las siguientes 
gráficas, teniendo en 
cuenta que las fallas 
producidas serán en 
su mayoría una 
combinación de las 
mismas (fracturación 
extensional, por cizalla 
y por compresión 
pura) 





CONCLUSIONES 

ÅLAS CONCLUSIONES SE ELABORARÁN EN 
BASE A LAS CARACTERÍSTICAS 
OBSERVADAS EN EL CILINDRO DE YESO, 
FORMA Y TIPO DE RUPTURA 
PRODUCIDAS y COMPORTAMIENTO DEL 
MATERIAL ODONTOLÓGICO FRÁGIL 
DURANTE EL ENSAYO A COMPRESIÓN.  

ÅEsta parte será la de mayor ponderación 


